
15-78 注-1 

第 78 類  鉛及びその製品 
 

号注 

１ この類において「精製鉛」とは、鉛の含有量が全重量の 99.9％以上で、鉛以外の元素

の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。 

元       素 全重量に対する限度（％） 
銀（Ag） 

砒
ひ

素（As） 

ビスマス（Bi） 

カルシウム（Ca） 

カドミウム（Cd） 

銅（Cu） 

鉄（Fe） 

硫黄（S） 

アンチモン（Sb） 

すず（Sn） 

亜鉛（Zn） 

その他の各元素（例えば、テルル） 

0.02 
0.005 
0.05 
0.002 
0.002 
0.08 
0.002 
0.002 
0.005 
0.005 
0.002 
0.001 

 


